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Marketing-Gag oder
Wundermittel? Das fragte
sich Shahab Esfarjani, als er
die Anzeige von einem neu-
en Reparaturmaterial fiir
Keramik mit dem viel-
versprechenden Namen
Denseo Fee las. Daeres
genau wissen wollte,
machte er zusammen mit
einem Kollegen einen Test.

Indizes:
Keramik
Reparatur
Vollkeramik

Denseo fee empirisch getestet

Dichtung und Wahrheit

Von Ztm. Shahab Esfarjani, Idstein

er Labor-Alltag birgt
Dviele Uberraschun-

gen, manchmal auch
Spriinge in einer Keramik-
krone — und dies meistens
dann, wenn der Termin
sehr knapp ist. Eine Neu-
anfertigung benotigt Zeit,
ganz zu schweigen von
dem Arger mit der Praxis.
Der Behandler ist sauer
und lasst dem Labor (zu)
wenig Zeit, alles wieder in
Ordnung zu bringen. So
fiel mein Augenmerk auf
die Anzeigen von Denseo
Fee, die Spriinge nicht nur
reparieren, sondern sogar
Lheilen” soll. Zundchst ha-
be ich dies allerdings als
Dichtung und Marketing-
Scherz gesehen. Da ich
trotzdem neugierig war,
testete ich das Material mit
einem Kollegen unter All-
tagsbedingungen auf Herz
und Nieren — wir waren
beide sehr gespannt ...

Das Versprechen

Mit groBer Sorgfalt haben
wir zundchst die Untersu-
chung des Centrum fir
Zahnmedizin CC3 der
Charité Universitatsmedizin Berlin tiber
die Wirksamkeit der Denseo Fee studiert.
In der Abhandlung zum Ergebnis steht:
"... Es waren keine Haarrisse mit bloBem
Auge zu erkennen, auch nicht mit dem
Mikroskop, ebenfalls in rasterelektroni-
scher Untersuchung konnte die Nahtstelle
nicht gefunden werden.” Das heilit zu-
sammengetfasst, dass man Risse im kera-
mischen Material mit Denseo Fee heilen
kann. Wir verfiigen Uber keine Zwick

Abb. 1 Unser Test: Ausgangssituation nach thermischer
Manipulation

Z010, mit der man den Dreipunkt-Biege-
versuch macht oder einen Klein-Harte-
prifer Durimet der Leitz GmbH, um die
Vickers-Haérte zu messen und last but not
least auch kein Elektronenmikroskop, um
damit raster/-elektronenmikroskopische
Aufnahmen zu machen. Als Zahntechni-
ker kann man nicht alles iiberprifen und
muss sich manchmal einfach auf die wis-
senschaftlichen Abhandlungen verlassen
und einen Versuch starten.
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Der Test

Wir haben unsere Priifme-
thode auf ganz brutale Art
und Weise durchgefuhrt:
Das Prufobjekt war eine
Zirkoniumdioxidkrone mit
Verblendung, die tiber ei-
nem Bunsenbrenner erhitzt
und dann im kalten Was-
ser abgeschreckt wurde
(Abb. 1). Das Ergebnis: Die
Krone war nicht nur von
Rissen und Spriingen uiber-
zogen, es ist sogar eine
Ecke von der Krone abge-
brochen. Die Krone wurde nun sehr grob
mit einem Diamanten beschliffen, wobei
noch zusdtzliche Mulden eingearbeitet
wurden (Abb. 2), weil unser Gefiihl uns
sagte, wir mussen dem Material mehr
Platz bieten. Nach der Reinigung mit
Wasserdampf (Abb. 3) und einer kurzen
Trockenzeit wurde Denseo Fee, eine be-
reits fertig angemischte Paste im Appli-
kator, in einer diinnen Schicht gleichma-
Big auf die Krone aufgetragen (Abb. 4 und
5). Fur den sogenannten Heilbrand wur-
de der Ofen genau nach den Angaben des
Herstellers programmiert:

Vorwdrmtemperatur: 450 °C
Vortrocknen: 4 Minuten
Temperaturanstieg: 60 °C/Min
Endtemperatur: 730°C
Haltezeit: 45 Sekunden
Vakuumstart: 450 °C
Vakuumstopp: 730°C

Gespannt schauten wir auf den Kera-
mikofen Austromat D4 von Dekema (Abb.
6) und warteten auf das Ergebnis.

Abb. 4 Denseo-Set
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Das Ergebnis

Nach Ablauf des Programms wurde das
Objekt vom Trager genommen: Die Ab-
bildung 7 zeigt die ,Heilung"”. Es wurde
bewusst keine Manipulation an der Ober-
flache durchgefiihrt und man kann sehr
schon noch die Mulden erkennen. Die ab-
gebrochene Ecke ist ebenfalls wieder an
der richtigen Stelle.

Wir waren sehr tiberrascht von diesem Er-
gebnis, denn dieser extreme Versuch mit

Abb. 5 Auftragen des Denseo-
Materials
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Abb. 2
Anschleifen
der Oberflache

Abb. 3
Reinigen
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Abb. 7
Endergebnis

sehr vielen Spriingen wurde mit diesem
Wundermittel geheilt.

Den wissenschaftlichen Beweis hatten be-
reits Prof. (UH) Dr. Wolf-Dieter Miiller und
Dr. Elke Mitzner von der Charité Berlin
erbracht, den Beweis aus der Praxis un-
ser empirischer Versuch. Die Bilder be-
durfen keines Kommentars mehr. =3
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